Wyniki badania wytrzymatosci

na sciskanie probek skaty

1. Obiekt: Bednarka DW nr 993 odc 060 km 2+880 — 2+960

2. Typ prébek: rdzeniowe o Srednicy 10,2cm, dostarczone do laboratorium
3. Metodyka badawcza: PN-G-04303:1997

4. Data badania: grudzien 2022

5. Wyniki badan:

Otwoér Gtebokos¢ Sita Wytrzymatosé na
Lp. Sciskanie
nr m kN MPa
1 ow-1 4,6-4,7 0,65 0,08
2 ow-1 8,2-8,4 39,8 4,9
3 ow-2 5,7-5,9 1,80 0,22
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