BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI zat. 7.1
PN-88/B-04481
Obiekt: Bednarka DW nr 993 odc. 060 km 2+880 - 2+960
Otwor: OW-1
Glebokos¢: 3,5m
1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:
wn [%] = 31,3
2. Oznaczenie granicy plastycznosci:
w, = 243
3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:
ilos¢ wilgotnos¢
uderzen [%]
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4. Wskaznik plastycznosci Ip= 42,3
5. Stopien plastycznosci I = 0,17
6. Stopien konsystencji Ik = 0,8




