KARTA OTWORU BADAWCZEGO Krakéw 20.03.2023
WYKONANEGO W _ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

DROGA WOJEWODZKA NR 781 odc. w m. ANDRYCHOW
lokalizacja otworu: odc. 210 km 4+100
0,5 m od lewej krawedzi

data wykonania otworu badawczego: marzec 2023 Ilo$¢ wykonanych sond: 10
nr o P 5 i
Rodzaj i cechy materiatow k rukcji dr
b j \ onst ji drogowej
Lp. Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o watrstwach nawierzchni
[om] [em]
1 4,0 beton asfaltowy 0/9,6 mm
2 6,0 beton asfaltowy 0/12,8 mm
0-14 “ 4,0 beton asfaltowy 0/9,6 mm
H A 4 . . -5
St Lp. Sampocs Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
[cm] [cm]
1 4,0 stara nawierzchnia - rozkruszona
kruszywo naturalne + famane 0/31,5 mm
X 2 14,0 stabilizowane mechanicznie piaszczyste fr.<0,063 mm — 36,7%
14-52 /zaglinione/
3 200 kruszywo famane 0/63 mm fr.<0,063 mm — 26.5%
’ stabilizowane mechanicznie /zaglinione/ et :
Ze gruntowe 1
analiza
makeoskopows Podstawowe cechy fizyczne gruntu
s granice stopien uziarnienie o
Feteiat Lp. Ghihois Rodzaj gruntu B | e m
[cm] [cm] b stan | W 22|88 | 8=
S guntu | [%] | Wi | Wp | Ip I Fz | Fp Fu |20 | 29|22
(o] | [%] | [%] FoL e |1 |l 8 Rl
glina piaszczysta Gp /z 20% zawartoscig
-t 1 28,0 hrisiwe tolerainage/ szara tpl 14,0 | 23,5 | 12,8 | 10,7 | 0,11 1 36,8
Ponizej 80 cm twarde podioze
Otwor wykonywal Wyniki opracowal Sprawdzil
i iatu
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DROGA WOJEWODZKA NR 781 odc. w m. WIEPRZ
lokalizacja otworu: odc. 210 km 3+900
0,5 m od lewej krawedzi

data wykonania otworu badawczego: marzec 2023 Iloé¢ wykonanych sond: 10
nr o Sea 55 .
Rodzaj i hy m tow konstr
RO odzaj i cechy materia onstrukcji drogowej
Grubosé 2 : ; ? ; . ’
Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
[cm] [cm]
1 4,0 beton asfaltowy 0/12,8mm
2 4,5 beton asfaltowy 0/9,6 mm
0-21 3 6,0 beton asfaltowy 0/9,6 mm
4 6,5 beton asfaltowy 0/20 mm
Przelot Grubosé ; ”
Lp. R db i
fen] P fesi) odzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
1 50 kruszywo tamane 0/25mm
; skropione |lepiszczem smotowym
kruszywo tamane 0/63 mm
2 8,0 stabilizowane mechanicznie piaszczyste fr.<0,063 mm - 8,8%
IX 21-80 /zaglinine/
kruszywo tamane 0/25mm
3 46,0 stabilizowane mechanicznie piaszczyste fr.<0,063 mm — 13,5%
/zaglinine/
Ponizej 80 cm twarde podtoze - c.d podbudowy
e __Podtoze grunt
analiza
makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
o granice stopien uziarnienie .
Przelot s, Grubosc¢ Rodsaj graas m 45 m
[cm] [cm] b stan Wn 29 §0o 8%
" gruntu | %] | Wi | Wp Ip I F7 | Fp Fu [23 | 24| 3=
[%] | [Y%] | [%] g [%] | [%0] [%0] ) S c/.\u
Otwor wykonywal Wyniki opracowal

Dudzik Bartlomiej Wecisto Bozena




_.m I KARTA OTWORU BADAWCZEGO Krakéw 20.03.2023
WYKONANEGO W _ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWE.J

DROGA <<O._,m<.<OUN_A.> NR 781 odc. w m. WIEPRZ
lokalizacja otworu: odc. 210 km 3+700
0,4 m od prawej krawedzi

data wykonania otworu badawczego: marzec 2023 Iloé¢ wykonanych sond: 10
nr s e o -
Rodzaj i cechy materiatéw konstrukcji drogowe
otworu J ¥ ji drogowej
g Lp. g Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
[cm] [cm]
1 4,0 beton asfaltowy 0/9,6 mm
2 2,0 beton asfaltowy 0/9,6 mm
0-6
mu—-.on Mu_% . Lp. Oﬂu_wmmo Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
kruszywo famane 0/31,5 mm
! 10,0 stabilizowane mechanicznie fr.<0,063 mm - 7,7%
2 13.0 Mﬂwmsw_oazo-mxm_:m + otoczaki +kruszywo fr.<0,063 mm — 30,5%
Vil 6-80 kruszywo tamane 0/63 mm
3 11,0 stabilizowane mechanicznie piaszczyste fr.<0,063 mm — 9,9%
/zaglinine/
4 40.0 kruszywo naturalne 0/120 mm fr.<0,063 mm — 11,5%
! stabilizowane mechanicznie piaszczyste
Ponizej 80 cm twarde podtoze - c.d podbudowy
T Podiose gruntowe
analiza
makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
> granice stopien uziarnienie by
Przelot is Grubosé Rodzaj gruntu g . m
[cm] [em] b stan | W B2 |N8|8=
e guntu | [%] | Wi | Wp Ip I E7 | Be Fi |23 |£% | 3=
%) | [%] | %] | " | %] [[%] | [l B[BE|Y
Otwor wykonywal Wyniki opracowal

Dudzik Bartlomiej Wcisto Bozena




